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Technologické vybavení balneoprovozu může 
zrezivět

Plzeň 2019

Bazénové žebříky, madla, vany, vířivky i krycí mřížky odvodných 
kanálků jsou vyráběny z kvalitních nerezových ocelí AISI 304, 
AISI 316 L,  AISI 316 T.

Legující prvky: chrom, nikl, molybden, titan.

Odolnost proti organickým i anorganickým kyselinám.
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Závěr.
Příčinou koroze kovových prvků balneoprovozu je 
nedodržení správné aplikace chemických 
prostředků při čištění bazénu a odstraňování 
vodního kamene.
Po aplikaci přípravku DECAVIL F nebyl povrch 
bazénu řádně opláchnut. Došlo k uvolnění 
chlorovodíku. Po provedeném čištění nefungovala 
ventilace. Chlorovodík s vodní parou vytvořil 
kyselinu chlorovodíkovou.  Páry zkondenzovaly na 
chladném povrchu kovů, došlo k narušení povrchu 
nerezových materiálů za vzniku chloridu železitého 
a jeho hydrokomplexů. 

Děkuji za pozornost.
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